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PR100 Bianco Primario Ossido di Zinco PW4 + Biossido di Titanio PW6 14-20 NO SI SI 200°C

PR200 Giallo Primario Monoazoico PY1 27-33 SI SI SI 160°C

PR400 Rosso Primario Magenta Quinacridone PR122 24-28 SI SI SI 150°C

PR600 Blu Primario Ciano Ftalocianina PB15 20-22 SI SI SI 160°C

PR900 Nero Primario Nero di Carbonio PBk7 + Ossido di Ferro PBk11 25-30 SI SI SI 160°C

1000 Barite Solfato di Bario PW22 15-17 SI SI SI 1000°C

1004 Bianco Zinco Sigillo Oro Ossido di Zinco PW4 10-22 NO SI SI 500°C

1005 Bianco Meudon Carbonato di Calcio Naturale PW18 16 SI SI SI 800°C

1011 Carbonato Calcio Extra Bianco Carbonato di Calcio Naturale PW18 16 SI SI SI 800°C

1018 Litopone Sigillo Rosso Litopone PW5 12-15 NO SI SI 200°C

1032 Titanio Rutilio Biossido di Titanio PW6 18 SI SI SI 200°C

2002 - T Giallo Dorè Ossido di Ferro PY42 20-25 SI SI SI 180°C

2004 - T Ocra Gialla Ossido di Ferro PY42 20-25 SI SI SI 180°C

2006 - T Terra Gialla Ventilata Ossido di Ferro PY42 22-26 SI SI SI 180°C

2008 - T Terra Siena Bruciata Ossido di Ferro PY42 + PR101 20-25 SI SI SI 160°C

2010 - T Terra Siena Naturale Ossido di Ferro PY42 20-30 SI SI SI 180°C
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LEGENDA:

T = Terre Coloranti
O = Ossidi in Polvere
S�  � 3LJPHQWL�SHU�6FHQRJUDĆD

Coprenza:  Coprente

 Semicoprente

 Trasparente

Solidità alla Luce: Scarsa

 Media

 Buona

 Ottima

Resistenza agli Acidi: Scarsa

 Media

 Buona

 Ottima

Resistenza agli Alcali: Scarsa

 Media

 Buona

 Ottima
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2012 Giallo Cadmio Chiaro Solfuro di Cadmio PY35 21-29 SI SI SI 600°C

2014 Giallo Cadmio Medio Solfuro di Cadmio PY35 21-29 SI SI SI 600°C

2016 Giallo Cadmio Scuro Solfuro di Cadmio PY35 21-29 SI SI SI 600°C

2018 Giallo Cromo Chiaro Monoazoico PY1 + PO34 27-34 SI SI SI 150°C

2020 Giallo Cromo Limone Monoazoico PY1 + PY3 28-32 SI SI SI 150°C

2022 Giallo Cromo Medio Monoazoico PY1 + PY3 + PO34 + PR53:1 28-32 SI SI SI 150°C

2024 Giallo Cromo Oro Monoazoico PY1 + PY3 + PO34 + PR53:1 28-32 SI SI SI 150°C

2026 Giallo Cromo Scuro Monoazoico PY1 + PY3 + PO34 + PR53:1 28-32 SI SI SI 150°C

2028 Giallo Napoli Solfuro di Cadmio PY35 + Ossido di Ferro PY42 20-25 SI SI SI 180°C

2030 Giallo Zinco Zinco Tetraossicromato PY36 40 NO SI SI 120°C

2032 - O Ossido Giallo Naturale Ossido di Ferro PY42 25-35 SI SI SI 180°C

2034 - O Ossido Giallo Sintetico Ossido di Ferro PY42 22-29 SI SI SI 180°C

2036 Giallo a Calce Monoazoico PY1 + Ossido di Ferro PY42 + Biossido di Titanio PW6 20-25 SI SI SI 160°C

2040 Giallo Permanente Chiaro Monoazoico PY1 35-45 NO SI SI 150°C

2042 Giallo Permanente Limone Monoazoico PY3 38 SI SI SI 150°C

2043 Giallo Permanente Medio Monoazoico PY1 + Isoindolinone PY139 35-45 NO SI SI 150°C

2044 - T Terra Siena Media Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 + PG8 20-30 SI SI SI 180°C

2046 Giallo Indiano Isoindolinone PY139 40-60 SI SI SI 260°C

2050 Giallo Ocra Oro Ossido di Ferro PY42 35-45 SI SI SI 180°C

2052 Giallo Marte Chiaro Ossido di Ferro PY42 22-29 SI SI SI 180°C

2056 Ocra Calda d’Italia Ossido di Ferro PY42 + PR101 25-27 SI SI SI 180°C

2060 - O Ossido Giallo Sintetico SC Ossido di Ferro PY42 60 SI SI SI 180°C
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2062 - T Terra Siena Bruciata Media Ossido di Ferro PY42 + PR101 20-30 SI SI SI 180°C

2068 Aureolina Moderna Benzimidazolone PY151 35-45 SI SI SI 280°C

2070 Giallo Brillante Scuro Monoazoico PY1 + PO5 15-17 SI SI SI 150°C

2072 - T Ocra Gialla Africana SiO
2
 + Fe

2
O

3
 + Al

2
O

3
20-30 SI SI SI 180°C

S200 - S Giallo Oltremare Ossido di Ferro PY42 16-17 SI SI SI 180°C

S202 - S Giallo Limone Monoazoico PY1 17-18 SI SI SI 150°C

S204 - S Giallo Artiglieria Monoazoico PY1 + PO5 17-18 SI SI SI 150°C

S206 - S Giallo Infuocato Ossido di Ferro PY42 + Monoazoico PO5 18-20 SI SI SI 150°C

S208 - S Giallo Dorato Ossido di Ferro PY42 22-28 SI SI SI 180°C

S210 - S Giallo Marte Extra Ossido di Ferro PY42 25-35 SI SI SI 180°C

S212 - S Giallo Mandarino Monoazoico PY1 + PO5 17-18 SI SI SI 150°C

3002 Arancio Cadmio Chiaro Cadmio Sulfoselenide PO20 21-29 SI SI SI 300°C

3004 Arancio Cadmio Medio Cadmio Sulfoselenide PO20 21-29 SI SI SI 300°C

3006 Arancio Cadmio Scuro Cadmio Sulfoselenide PO20 21-29 SI SI SI 300°C

3008 Arancio Cromo Monoazoico PY1 + PY3 + PO34 + PR53:1 28-32 SI SI SI 150°C

3010 Arancio Ercolano Monoazoico PY1 + PO5 + Ossido di Ferro PY42 32-36 SI SI SI 150°C

3012 Arancio Tramonto Monoazoico PO5 24-28 SI SI SI 150°C

3014 Arancio Marte Ossido di Ferro PY42 + PR101 28-32 SI SI SI 180°C

S300 - S Arancio Monoazoico PY1 + PO5 20-25 SI SI SI 150°C

S302 - S Arancio GR Monoazoico PY1 + PO5 22-25 SI SI SI 150°C

4002 - T Rosso Inglese Ossido di Ferro PR101 20-25 SI SI SI 170°C

4004 - T Rosso Pompei Ossido di Ferro PR101 20-25 SI SI SI 180°C
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4006 - T Terra Rossa Ventilata F
2
O

3
H

2
O + Al

2
O

3
 + CaCO

3
32-35 SI SI SI 180°C

4008 Rosa Oltremare Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PR259 33 NO SI SI 220°C

4010 Cinabro Imperiale Chiaro Solfoseleniuro di Cadmio PR108 21-29 SI SI SI 300°C

4012 Cinabro Imperiale Scuro Solfoseleniuro di Cadmio PR108 21-29 SI SI SI 300°C

4014 Cinaprino Chiaro Monoazoico PR53:1 17-19 NO SI SI 150°C

4016 Cinaprino Scuro Monoazoico PR49:2 17-19 SI SI SI 130°C

4017 Minio Imitazione Ossido di Zinco PW4 + Biossido di Titanio PW6 + Monoazoico PO5 20-25 SI NO SI 150°C

4020 - O Ossido Ferro Morellone Ossido di Ferro PR101 18 SI SI SI 180°C

4022 - O Ossido Ferro Rosso Malaga Ossido di Ferro PY42 + PR101 17-26 SI SI SI 180°C

4024 - O Ossido Ferro Rosso Sintetico Ossido di Ferro PY42 + PR101 17-26 SI SI SI 180°C

4026 Rosso a Calce Monoazoico PR49:2 17-19 SI SI SI 130°C

4028 Rosso Cadmio Chiaro Solfoseleniuro di Cadmio PR108 21-29 SI SI SI 300°C

4030 Rosso Cadmio Medio Solfoseleniuro di Cadmio PR108 21-29 SI SI SI 300°C

4032 Rosso Cadmio Scuro Solfoseleniuro di Cadmio PR108 21-29 SI SI SI 300°C

4034 Rosso Magenta Quinacridone PR122 20-25 NO SI SI 150°C

4036 Rosso Molibdato Monoazoico PY1 + PO5 + Ossido di Ferro PY42 32-36 NO SI SI 150°C

4038 Rosso Segnale Monoazoico PR3 16-18 NO SI SI 150°C

4040 Rosso Venezia Ossido di Ferro PR101 15-25 SI SI SI 180°C

4042 - T Bordeaux a Calce Monoazoico PR146 20-22 SI SI SI 180°C

4044 Bordeaux Cadmio Solfoseleniuro di Cadmio PR108 21-29 SI SI SI 300°C

4046 Bordeaux Concentrato Monoazoico PR146 + Ftalocianina PB15 16-17 SI SI SI 180°C

4048 Lacca Garanza Monoazoico PR49:2 45-55 SI SI SI 150°C
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4050 Rosso Vermiglione Chiaro Solfoseleniuro di Cadmio PR108 21-29 SI SI SI 300°C

4052 Rosso Vermiglione Medio Solfoseleniuro di Cadmio PR108 21-29 SI SI SI 300°C

4054 Rosso Vermiglione Scuro Solfoseleniuro di Cadmio PR108 21-29 SI SI SI 300°C

4057 Caput Mortum (Bruno Inglese) Ossido di Ferro PR101 18 SI SI SI 180°C

4058 Rosso Marte Ossido di Ferro PR101 17-26 SI SI SI 180°C

4062 Rosso Morellone Chiaro Ossido di Ferro PR101 28 SI SI SI 180°C

4064 Rosso Morellone Scuro Ossido di Ferro PR101 18 SI SI SI 180°C

4066 Rosso Permanente Chiaro Monoazoico PR170 45-55 SI SI SI 180°C

4068 Ocra Rossa Ossido di Ferro PY42 + PR101 17-26 SI SI SI 180°C

4072 Rosso Ematite Sintetico Ossido di Ferro PR101 22 SI SI SI 180°C

4074 Carminio Permanente Ossido di Ferro PR101 15-25 SI SI SI 180°C

4082 Rosso Cadmio Porpora Solfoseleniuro di Cadmio PR108 21-29 SI SI SI 300°C

4086 Rosso Cardinale Monoazoico PR146 35-45 SI SI SI 180°C

4094 Rosso Pozzuoli Ossido di Ferro PY42 + PR101 + Monoazoico PY1 20-25 SI SI SI 180°C

4098 - T Ocra Rossa Africana SiO
2
 + Fe

2
O

3
 + Al

2
O

3
20-30 SI SI SI 180°C

S400 - S Lacca Rosa Monoazoico PR170 + Quinacridone PR122 17-19 SI SI SI 150°C

S402 - S Lacca Ciclamino Quinacridone PR122 17-19 SI SI SI 150°C

S404 - S Lacca Solferino Quinacridone PR122 + Ftalocianina PB15 17-18 SI SI SI 150°C

S405 - S Lacca Garanza Scene Monoazoico PR53:1 + PR170 24-26 NO SI SI 150°C

S406 - S Lacca Francia Monoazoico PR146 + Ftalocianina PB15 16-17 SI SI SI 180°C

S410 - S Rosso Cinapro Monoazoico PR53:1 18-19 NO SI SI 150°C

S412 - S Rosso Lucifero Monoazoico PR3 17-18 SI SI SI 150°C
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S414 - S Rosso Pompei Ossido di Ferro PR101 17-18 SI SI SI 180°C

S416 - S Rosso Marte Extra Ossido di Ferro PR101 18 SI SI SI 180°C

S418 - S Bordeaux S Monoazoico PO5 + PR146 + Nero Carbonio PBk7 21-23 SI SI SI 150°C

5002 - T Violetto a Calce Dioxazina PV23 16-17 SI SI SI 180°C

5004 Violetto Oltremare Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PV15 33 SI SI SI 260°C

5006 Violetto Manganese Ossido di Manganese PV16 32 NO SI NO 250°C

5008 Violetto Marte Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PV15 + Ossido di Ferro PR101 18-19 SI SI SI 180°C

5010 Violetto 2R Dioxazina PV23 16-17 SI SI SI 180°C

S508 - S Lacca Viola Quinacridone PR122 + Ftalocianina PB15 18-20 SI SI SI 150°C

6002 - T Blu Oltremare a Calce Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PB29 + Ftalocianina PB15 23-27 SI SI SI 200°C

6004 - T Blu Oltremare Super Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PB29 20-21 SI SI SI 200°C

6006 Blu Ceruleo Manganese Cromite di Cobalto PB36 17 SI SI SI 600°C

6008 Blu Cobalto Puro Alluminato di Cobalto PB28 24-25 SI SI SI 600°C

6009 Turchese di  Cobalto Alluminato di Cobalto PB28 24-25 SI SI SI 600°C

6010 Blu Cobalto Scuro Alluminato di Cobalto PB28 + Cromite di Cobalto PB36 23-24 SI SI SI 600°C

6011 Blu Cobalto Scuro Extra Alluminato di Cobalto PB28 24-25 SI SI SI 600°C

6012 Blu di Prussia Puro Ferrocianuro Ferrico PB27 50 NO SI SI 150°C

6014 Blu Notte Lacca di Bario di Acid Blue 7 16-18 NO SI SI 150°C

6016 Blu Oltremare Cobaltato P Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PB29 35-37 SI SI SI 350°C

6018 Blu Oltremare Puro M Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PB29 35-37 SI SI SI 350°C

6020 Blu Parigi Ferrocianuro Ferrico PB27 24-25 NO SI SI 150°C

6022 Blu Pigmento C (Indaco) Ferrocianuro Ferrico PB27 + Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PB29 + Carbonio PBk7 29-31 NO SI SI 160°C
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6026 Blu Carminio Patent Lacca di Bario di Acid Blue 7 + Ferrocianuro Ferrico PB27 16-18 NO SI SI 150°C

6028 Blu Cielo Ftalocianina PB15 20-22 NO SI SI 250°C

6032 Celeste Oltremare Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PB29 19-20 SI SI SI 200°C

6034 Blu per Cemento F Ftalocianina PB15 24-26 SI SI SI 250°C

6036 Blu Pavone Cromite di Cobalto PB36 17 SI SI SI 600°C

6038 Blu Ftalo Ftalocianina PB15:1 42 SI SI SI 350°C

6040 Celeste Turchese Lacca di Bario di Acid Blue 7 + Ftalocianina PB15 16-18 NO SI SI 150°C

6042 Blu Ercolano Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PB29 + Lacca di Bario di Acid Blue 7 20-25 NO SI SI 150°C

S600 - S Blu Notte Lacca di Bario di Acid Blue 7 16-18 NO SI SI 150°C

S602 - S Blu Cobaltato Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PB29 + Ftalocianina PB15 16-17 SI SI SI 200°C

S604 - S Blu Oltremare Extra Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PB29 35-37 SI SI SI 250°C

S606 - S Blu Parigi S Ferrocianuro Ferrico PB27 24-25 NO SI SI 150°C

S608 - S Blu di Prussia S Ferrocianuro Ferrico PB27 30-32 NO SI SI 150°C

7002 - T Verde a Calce 3G Extra Ftalocianina PG7 + Nitroso PG8 18-23 SI SI SI 150°C

7004 - T Verde a Calce Solido Nitroso PG8 20-25 SI SI SI 150°C

7006 - T Terra Verde Naturale Ftalocianina PG7 + Nitroso PG8 18-23 SI SI SI 150°C

7008 - T Terra Verde Naturale Scura Ftalocianina PG7 + Nitroso PG8 21-26 SI SI SI 150°C

7010 - T Terra Verde per Affresco Triossido di Cromo PG17 15-16 SI SI SI 200°C

7012 - O Ossido Cromo Verde Puro Triossido di Cromo PG17 15 SI SI SI 900°C

7014 - O Ossido Cromo Verde T Triossido di Cromo PG17 + Nitroso PG8 16-17 NO SI SI 150°C

7016 Verde Cromo Chiaro Monoazoico PY1 + Nitroso PG8 + Triossido di Cromo PG17 17-19 NO SI SI 150°C

7018 Verde Cromo Scuro Monoazoico PY1 + Ferrocianuro Ferrico PB27 35-45 NO SI SI 150°C
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7020 Verde Cromo Foresta Ferrocianuro Ferrico PB27 + Nitroso PG8 19-20 NO SI SI 150°C

7022 Verde Cromo Vagone Monoazoico PY1 + Ferrocianuro Ferrico PB27 + Nitroso PG8 18-19 NO SI SI 150°C

7024 Verde Etruria Bluastro Zinco Tetraossicromato PY36 + Ftalocianina PG7 + Triossido di Cromo PG17 18-21 NO SI SI 120°C

7026 Verde Etruria Giallastro Zinco Tetraossicromato PY36 + Ftalocianina PG7 + Triossido di Cromo PG17 17-22 NO SI SI 120°C

7028 Verde Oltremare Alluminosilicato di Sodio Polisolforato PB29 + Ftalocianina PG7 35-40 SI SI SI 150°C

7030 Verde Paolo Veronese Ftalocianina PG7 + Nitroso PG8 16-18 SI SI SI 150°C

7032 Verde Permanente Monoazoico PY3 + Ftalocianina PG7 16-18 SI SI SI 150°C

7034 Verde Pigmento S Ftalocianina PG7 + Nitroso PG8 20-22 SI SI SI 150°C

7036 Verde per Cemento Nitroso PG8 16-18 SI SI SI 150°C

7038 Verde Smeraldo Monoazoico PY1 + Ftalocianina PB15:1 17-18 SI SI SI 150°C

7040 Verde Zinco Chiaro Monoazoico PY1 + Ftalocianina PG7 30-40 SI SI SI 150°C

7042 Verde Zinco Scuro Monoazoico PY1 + Triossido di Cromo PG17 30-40 SI SI SI 150°C

7048 Verde Vescica Nitroso PG8 20-22 SI SI SI 150°C

7050 Verde Oliva Nitroso PG8 20-22 SI SI SI 150°C

7052 Verde Ftalo Ftalocianina PG7 40-45 SI SI SI 150°C

7056 Terra Verde Calda Ossido di Ferro PY42 + PBk11 + Nitroso PG8 20-25 SI SI SI 150°C

S700 - S Verde Mitis Monoazoico PY1 + Ftalocianina PG7 16-17 SI SI SI 150°C

S702 - S Verde Pappagallo Monoazoico PY1 + Ftalocianina PG7 16-17 SI SI SI 150°C

S704 - S Verde Giglio Monoazoico PY1 + Ftalocianina PB15 17-18 SI SI SI 150°C

S706 - S Verde Maggio Monoazoico PY1 + Ftalocianina PG7 16-17 SI SI SI 150°C

S708 - S Verde Foresta Ferrocianuro Ferrico PB27 + Nitroso PG8 19-20 NO SI SI 150°C

S710 - S Verde Vagone Monoazoico PY1 + Ferrocianuro Ferrico PB27 + Nitroso PG8 18-19 NO SI SI 150°C
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S712 - S Verde Smeraldo S Monoazoico PY1 + Ftalocianina PB15 + Ftalocianina PG7 16-17 SI SI SI 150°C

S714 - S Verde Cromo T Ftalocianina PG7 + Triossido di Cromo PG17 15-16 SI SI SI 200°C

8002 - T Bruno Scuro Kassel (Terra Kassel) Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 20-23 SI SI SI 180°C

8004 - T Terra Ombra Bruciata Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 20-26 SI SI SI 180°C

8006 - T Terra Ombra Bruciata Scura Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 20-25 SI SI SI 180°C

8007 - T Terra Ombra Bruciata Scura N Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 20-25 SI SI SI 180°C

8008 - T Terra Ombra Naturale Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 18-26 SI SI SI 180°C

8010 - T Terra Ombra Naturale Verdastra Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 + Nitroso PG8 21-25 SI SI SI 180°C

8012 - O Ossido Bruno Chiaro Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 32 SI SI SI 180°C

8014 - O Ossido Bruno Medio Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 27 SI SI SI 180°C

8016 - O Ossido Bruno Van Dyck Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 24 SI SI SI 180°C

8018 - O Ossido Ferro Bruno Scuro Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 24 SI SI SI 180°C

8020 - O Ossido Ferro Bruno Sintetico Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 18-26 SI SI SI 180°C

8022 - O Ossido Ferro Bruno N Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 21-24 SI SI SI 180°C

8024 - O Ossido Ferro Bruno C Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 30 SI SI SI 180°C

8026 - O Ossido Ferro Bruno 616 Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 30 SI SI SI 180°C

8028 - T Terra d’Umbria (Brunum) Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 20-27 SI SI SI 180°C

8030 Bruno Marte Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 24 SI SI SI 180°C

8032 - T Terra Ombra Bruciata Media Ossido di Ferro PY42 + PR101 + Nero di Carbonio PBk7 + PBk11 20-25 SI SI SI 180°C

8034 - T Terra Ombra Naturale Cipro Ossido di Ferro PY42 + PR101 + Nero di Carbonio PBk7 25-33 SI SI SI 180°C

8036 - T Terra Ombra Bruciata Naturale Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 + Nero di Carbonio PBk7 22-26 SI SI SI 180°C

8038 - T Terra Ombra Ventilata Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 19-25 SI SI SI 180°C
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8042 - T Terra Ombra Cipro Bruciata Ossido di Ferro PY42 + PR101 + PBk11 20-25 SI SI SI 180°C

9002 - T Nero Roma Nero di Carbonio PBk7 24-28 SI SI SI 160°C

9004 - T Nero Vite Extra Nero di Carbonio PBk7 27-31 SI SI SI 160°C

9006 Ardesia - - SI SI SI -

9008 Carbon Black Americano Nero di Carbonio PBk7 73 SI SI SI 160°C

9010 *UD÷WH�$UJHQWHD *UDĆWH�3%N�� - SI SI SI 200°C

9012 *UD÷WH�3LRPEDJJLQH *UDĆWH�3%N�� - SI SI SI 200°C

9014 Nero Avorio R Nero di Carbonio PBk7 50-60 SI SI SI 300°C

9016 Nero Fumo Ventilato Nero di Carbonio PBk7 73 SI SI SI 160°C

9018 - O Ossido Ferro Nero Sintetico Ossido di Ferro PBk11 15-25 SI SI SI 180°C

9020 Nero Carbonio Nero di Carbonio PBk7 73 SI SI SI 160°C

9022 Nero d’Ossa Nero di Carbonio PBk9 40-45 SI SI SI 160°C

9024 Nero Marte Ossido di Ferro PBk11 15-25 SI SI SI 180°C

9026 - O Ossido Nero Venezia Ossido di Ferro PBk11 15-25 SI SI SI 180°C

9032 Nero Vulcano SiO
2
 + Ca + Mg + Al + PBk7 20-30 SI SI SI 180°C

S900 - S Nero Avorio Nero di Carbonio PBk7 55-65 SI SI SI 300°C

S902 - S Nero Intenso Ossido di Ferro PBk11 21 SI SI SI 180°C

F001 Bianco Fluorescente Policondensato di Resina Melaminica Colorato 56 - - NO SI SI 200°C

F002 Giallo Neon Policondensato di Resina Melaminica Colorato 56 - - NO SI SI 200°C

F004 Giallo Sole Policondensato di Resina Melaminica Colorato 56 - - NO SI SI 200°C

F006 Arancio Brillante Policondensato di Resina Melaminica Colorato 56 - - NO SI SI 200°C

F008 Arancio Neon Policondensato di Resina Melaminica Colorato 56 - - NO SI SI 200°C
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F010 Rosa Brillante Policondensato di Resina Melaminica Colorato 56 - - NO SI SI 200°C

F012 Rosa Boreale Policondensato di Resina Melaminica Colorato 56 - - NO SI SI 200°C

F014 Rosso Neon Policondensato di Resina Melaminica Colorato 56 - - NO SI SI 200°C

F016 Azzurro Cielo Policondensato di Resina Melaminica Colorato 56 - - NO SI SI 200°C

F018 Verde Neon Policondensato di Resina Melaminica Colorato 56 - - NO SI SI 200°C

F019 Magenta Brillante Policondensato di Resina Melaminica Colorato 56 - - NO SI SI 200°C

F020 Pigmento Verde Fosforescente Solfuro di Zinco - NO SI SI 950°C

P200 Giallo Brillante Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno + Resina Melaminica 70-80 - - NO SI SI 200°C

P300 Arancio Brillante Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno + Resina Melaminica 70-80 - - NO SI SI 200°C

P340 Rosa Azalea Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno + Resina Melaminica 70-80 - - NO SI SI 200°C

P400 Rosso Vivo Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno + Resina Melaminica 70-80 - - NO SI SI 200°C

P420 Magenta Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno + Resina Melaminica 70-80 - - NO SI SI 200°C

P500 Violetto Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno + Resina Melaminica 70-80 - - NO SI SI 200°C

P600 Azzurro Cielo Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno + Resina Melaminica 70-80 - - NO SI SI 200°C

P700 Verde Acido Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno + Resina Melaminica 70-80 - - NO SI SI 200°C

P900 Grigio Argento Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno 70-80 - - NO SI SI 200°C

P980 Nero 0LFD���%LRVVLGR�GL�7LWDQLR���2VVLGR�GL�6WDJQR���*UDĆWH�3%N�� 70-80 - - NO SI SI 200°C

AuD Oro Ducato Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Ferro 45-55 - - NO SI SI 800°C

AuR Oro Rossastro Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Ferro 60-70 - - NO SI SI 800°C

AuS Oro Scuro Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Ferro 65-75 - - NO SI SI 800°C

Ti-1 Bianco Argento Ti-1 (5-25 µm) Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno 65-75 - - NO SI SI 800°C

Ti-2 Bianco Argento Ti-2 (10-60 µm) Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno 67-75 - - NO SI SI 800°C
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Ti-3 Bianco Argento Ti-3 (20-100 µm) Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno 50-60 - - - NO SI SI 800°C

Ti-6 Bianco Argento Ti-6 (20-180 µm) Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno 70-80 - - NO SI SI 800°C

AP40 Alluminio (56 µm) Polvere Lamellare di Alluminio - - - - NO SI NO -

CU40 Rame (42 µm) Polvere di Rame - - - - NO SI NO -

DU40 Ducato (35 µm) Polvere Lamellare di Ottone - - - - NO SI NO -

OP40 Oro Pallido (42 µm) Polvere Lamellare di Ottone - - - - NO SI NO -

OR40 Oro Ricco (42 µm) Polvere Lamellare di Ottone - - - - NO SI NO -

ORP40 Oro Ricco Pallido (42 µm) Polvere Lamellare di Ottone - - - - NO SI NO -

OZ40 Oro Zecchino (42 µm) Polvere Lamellare di Ottone - - - - NO SI NO -
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